DANA LIM ass

Produktinformation:

Let Medium Sprgjtespartel 635

Fzerdigblandet sprgjtebar letspartelmasse

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Let Medium Sprajtespartel 635 er en feerdigblandet letspartelmasse med lav
vaegtfylde og haj fyldeevne, der er tilpasset til pafering med markedets
gaengse sprajteudstyr.

Spartelmassen udmeerker sig ved at veere let at bearbejde, saledes man ALt

hurtigt og let opnér et godt resultat. ;'q
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Spartelmassen anvendes indendars i tarre rum, til fuldspartling af veegge og
lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m.

Let Medium Spragjtespartel 635 kan overmales med de fleste malingstyper. 1 g =
- Ve
Spartelmassen er CE-meerket iht. EN 13963 og opfylder kravene til brug i
gipspladesamlinger.
Let Medium Sprajtespartel 635 er indeklimamaerket iht. Emicode EC 1PLUS, “__é i

Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indga i
Svanemeerket byggeri.

<
X

ﬁ fM:' Coo&%
‘ é{c l PLUS
\”‘@@‘

Fysiske /| kemiske data:

Spartelmasse:
Bindemiddel: EVA-copolymer
Pigment/Fyldstof Ekspanderet perlite og dolomit
Partikelstarrelse: Max: 0,2 mm
Farve: Lys gra
Konsistens: Pastas
Veegtfylde: ca.1,0 kg/liter.
Holdbarhed: Minimum 12 méaneder i uabnet emballage ved kalig.
Opbevares frostfrit.
Emballage:
Varenr. Starrelse DB-nr
799410 15 Itr. 1803077
Heaerdet spartelmasse:
Overmalbar: Ja
Bestandighed: Spartelmassen er ikke vandbestandig.
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DANA LIM ass

Brugsanvisning:
Forberedelse:

Pafaring:

Dyser:

Lagtykkelse:

Raekkeevne:

Taorretid:

Rengering:

Sikkerhed:

Alle overflader skal veere rene, fri for stav og lgse partikler. Eventuel grunding inden
spartling kan foretages med Vaeggrunder 224 eller Vaeggrunder Gele Ekstra 228 efter
renggring.

Let Medium Sprajtespartel 635 pafores med traditionelt sprajteudstyr, egnet til
sprajtespartelmasser.

Egnede starrelse pa dyse:
Hajtryk (ca. 200 bar): 539
Temperatur, slangeleengde m.m. kan have indflydelse péa valget af passende dyse.

Kan péfgres i lag op til 4 mm. Ved spartling af starre lagtykkelser pafgres spartelmasse af
flere gange, og den skal vaere s& godt som gennemtar mellem hver spartling.

For tidlig pafering af naeste spartellag @ger risikoen for svind og spreekkedannelser.

Fuldspartling: 1 m#liter ved 1 mm lagtykkelse.
Spartling af gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/m.

Torretiden er afhaengig af lagtykkelse, underlagets art, fugtighed, temperatur og ventilation
m.m. Under normale omstaendigheder er spartelmasse slibetar efter 8 - 10 timer.

Ved spartling af gipspladesamlinger, anbefales det at vente mindst et 72 dagn inden den
videre behandling.

Spartelmasse pa huden fijernes med vand og saebe.
Veerktaj rengeres med vand mens spartelmassen endnu er vad.
Hezerdet spartelmasse fijernes mekanisk eller ved iblgdseetning i vand.

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret pa omfattende laboratorieforsog der har til hensigt at hjaelpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og
arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke patage os ansvaret for de resultater, der opnas ved
produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske veerdier, og er saledes ikke

produktspecifikationer. Der henvises i gvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
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