Produktinformation:

Golvfogmassa 553

Hogelastisk fogmassa till tragolv.

Kan slipas och lackeras. DANA LIM s

Produktbeskrivning & anvandning:
Golvfogmassa 553 ar en neutralhdrdande 1-komponent hybridfogmassa.

Golvfogmassa 553 ar fukthédrdande och bildar en elastisk fog, som klarar fogrorelser
upp till +/- 25 %.

Golvfogmassa 553 innehaller varken syror, l6sningsmedel, silikon eller isocyanat.

Golvfogmassa 553 ar speciellt utvecklad till fogning av tréagolv och fardigparkett, samt
till tatningar mellan golv och andra byggnadsdelar, t.ex. vaggar, trappor, pelare m.m.

Fogmassan kan finslipas och malas/lackeras med de flesta vanliga vatten- och
spritbaserade golvprodukter.

Golvfogmassa 553 uppfyller emissionskraven enligt Emicode EC 1PLUS,
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Fysikaliska / Kemiska data: c €
Fogmassa: _ DANA LIM A/S
Typ: MS-hybrid polymer, 1-komponent Kgbenhavnsvej 220
Fungicidbehandlad: Nej DK-460D Koge
Konsistens: Pasta, tixotrop massa DOP: 15651-0553-1
Densitet: ca 1,4 kglliter
Hallbarhet: 18 méanader i odppnat emballage vid torr och sval lagring. FEEXE’IG,\?TI'CIC
Forpackning: EN 15651-2
Artikelnummer Kulor Emballage G CC
54705 290 ml patron EN 15651-4
Svart PW EXT-INT CC
54706 600 ml pase
54702 Ljus ek 290 ml patron
54703 Mork ek 290 ml patron
Hardad fogmassa:
Overmalningsbar: Ja — se avsnittet om efterbehandling pa sida 2
Slipbar: Ja — se avsnittet om efterbehandling pa sida 2
Hardhet: ca 25 - 30 Shore A
Elasticitetsmodul: ca 0,5 N/mm?2
Elasticitet: +/- 25 %,
Bestandighet: Temperatur: ca. -40°C till +90°C
Véaderbestandighet: God
Vatten: God
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Bruksanvisning:
Dimensionering av fogen:

Forberedelse av underlag:

Anvandningstemperatur:

Applicering:

Héardning:

Efterbehandling:

Rengdring:

Sakerhet:

Se produktens sékerhetsdatablad.

Fogar med Golvfogmassa 553 bor dimensioneras sa att rorelsen av den fria fogsubstansen ar under +/-
25 %. Vid planering av golvfogar skall man sékerstélla att fogens bredd &r tillracklig for att ta upp
temperatur- eller fuktberoende rorelser samt eventuella séttningar som kan férekomma i golvet. Ju
smalare fogen ar, desto storre belastning blir det pa fogkanterna, vilket innebar okad risk for slapp.
Lampligast fogbredd &ar ca 10 mm. Vid fogbredd upp till 10 mm skall fogens tvarsnitt vara kvadratisk. Vid
fogbredder éver 10 mm skall djupet vara 2/3 av bredden.

Det ar viktigt att undvika vidhaftning till botten av fogen. Som underlag fér fogen anvands darfér PE-tejp
eller traditionell bottningslist som exempelvis DANA Bottningslist 980, om aven fogens djup behéver
justeras. Det ar ocks& majligt att anvanda torkad kvartssand som underlag, dock kravs en del fardighet
att foga mot ett sddant underlag.

Fogkanterna skall vara rena, torra, fria fran slappmedel, fett, damm och lésa partiklar. Har golvet varit
fogat tidigare, skall gammalt material avliagsnas helt. For optimal vidh&ftning rekommenderas att anvanda
Overfras for att renskara golvbréadornas fogyta.

For att uppna hogsta moéjliga styrka primas fogkanterna med Primer 961. Observera att Primer 963 inte
rekommenderas pé oljehaltiga golvytor utomhus.

Nedanstaende tabell anger atgangen av primer i ml per |6pmeter fog.

Primer 963
Fogdjup 6 mm 0,7 ml per meter fog
Fogdjup 8 mm 1,4 ml per meter fog
Fogdjup 10 mm 1,7 ml per meter fog
Fogdjup 12 mm 2,1 ml per meter fog

*All atgang ar vagledande.

Maskeringstejp rekommenderas fore applicering av primer och fogmassa.
Det rekommenderas att gora test fore fogning vid varje objekt.

Frén +5°C till +40°C och minst 30 % RH.

Patronens skruvtopp skérs av med en vass kniv, varefter fogspetsen skérs av med ett snett snitt som ar
nagot mindre an fogens bredd. Fogmassan appliceras med hjalp av en hand- eller tryckluftspistol.
Fogen trycks pa plats och glattas noggrant med en s&pvattenmattad fogpinne efter applicering. Ta bort
maskeringstejpen omedelbart efter att fogen &r fardigbearbetad.

Skinnbildning: ca 30 minuter vid 20°C och 50 % RF.
En fog pa 10 x 10 mm genomhardar pa 5 dygn vid 20°C och 50 % RF.
Fogmassan hardar ldangsammare vid lagre temperaturer och lagre luftfuktighet.

Overmalning/Lackering: Fogmassan kan malas 6ver eller lackeras efter ca 1 dygn. Bést resultat
uppnas om behandling utfors inom nagra dygn. Golvfogmassa 553 kan lackeras med de flesta vatten-
och spritbaserade lacker. Produkterna far inte innehalla lacknafta eller liknande l6sningsmedel. Var
uppmarksam pa att golvets rérelse tas upp av fogmassan, och darfor ar det en risk for sprickbildning i
lacken, om den inte &r tillrackligt flexibel. Om lackering forst kan/skall utféras flera dagar efter fogning,
rekommenderas det att fogen torkas av med sprit precis innan lackering. P& grund av manga olika
produkter pa marknaden, rekommenderas att utféra ett prov med 6nskad farg/lack.

Lut och oljebehandling: Golvet kan lut- och oljebehandlas nar fogmassan ar helt genomhéardad.
Produkterna far inte innehalla lacknafta eller liknande l6sningsmedel. Observera att lut/olja inte tranger
ned i fogmassan sa fogarna skall darfér torkas av med en trasa. P& grund av manga olika produkter pa
marknaden, rekommenderas att utfdra ett prov med énskad lut/olja.

Slipning: Fogmassan kan finslipas efter att den ar helt genomhérdad.

Verktyg rengors och fogmassan avlagsnas med t.ex. kemiskt ren bensin eller lacknafta. Hardad
fogmassa kan enbart avidgsnas mekaniskt. Hander och hud tvattas med tval och vatten.

Var information &r baserad pa omfattande laboratorieférsok som har till syfte att hjalpa anvandaren att hitta basta méjliga produkt och
arbetsmetod. Eftersom anvandarens arbetsférhallande ligger utanfor var kontroll, kan vi inte ta pa oss ansvaret for slutresultatet vid produktens
anvandning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad &r vagledande typiska varden och inte produktspecifikationer. | dvrigt hanvisar vi till
vara allmanna forsaljnings- och leveransvillkor.
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